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1. OPSTI PODACI

1.1. Predmet ispitivanja

Zaitltni sistem boja

1.2. Metode ispitivanja

SRPS EN ISO 2808:2019 - Boje i lakovi - Odredivanje debljine fitma (tadka 5.5.6)
SRPS EN ISO 2409:2020 - Boje i lakovi - lspitivanje unakrsnim prosecanjem
SRPS EN ISO 6270-1:2018 - Boje i lakovi - Odredivanje otpornosti na vlaZnost
Kondenzacija (izlaganje jedne strane)
SRPS EN ISO 9227:2017 - lspitivanja korozije u veStadkim atmosferama.
rasprsavanjem rastvora soli (tadka 5.2 - NSS ispitivanje)

1.3. lspitna i merna oprema

Digitalni termometarsa dve sonde ,,Elcometef', lip 21312, evid. br. IMS 10636
Digitalni merad debljine suvog filma premaza,,Mini Test 600", evid. br. IMS 10075
NoZevi za zasecanje suvog filma, komplet 'l , evid. br. IMS 10046
VlaZna komora, evid. br. IMS 3398
Slana komora ,,CW", model SF/1 00, serijski broj CWL/166'17, evid. br. tMS 1 1 157
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1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: osnovna izavrSna boja,,ULTRA METAL POLIURETAN DIRECT MF 150"

Proizvodad: ,,lRKOM', Kosjerii

Datum prijema Naru6ilac je dostavio uzorke u Laboratoriju 22.09.2023.
uzorka u laboratoriju: (zapisnik o prijemu uzorka lZ 259 bt. 09BlZ3)

Koli6ina uzorka
upu6ena na ispitivanje: devet delidnih ploda idetiri pocinkovane plode sa nanetim sistemom
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REZULTATI ISPITIVANJA

2.2. Rezultati

2.3. Rezultati

Nije zabele2eno Sirenje korozije duL proreza.

2.4.

2.1. Defi sistema boia

Vrsta prevlake NDFT, pm
(nazivna debljina suvog filma)

1 . sloi ULTRA METAL POLIURETAN DIRECT MF 150 60
2. sloi ULTRA METAL POLIURETAN DIRECT MF 150 60

Ukupna debliina suvoq ftlma: 120

netretiranih
Karakteristika Ploda I Ploda 2 Ploda 3
Debliina suvog filma, um 130 121 118
Prianjanje (SRPS EN ISO 2409) 0 0 0

)itivanja zastitnog sistema boia u komori
Ocenjivanje posle ispitivanja prema
SRPS EN ISO 6270.1

Ploda 4 Plo6a 5 Ploda 6
trajanje ispitivania: 120 sati

SRPS EN SO 4628 - 2 (stvaranie plikova) 0 (nema)
SRPS EN SO4628-3(zardalost) Ri 0 (zardala povr5ina 0%)
SRPS EN SO 4628 - 4 (pojava naprslina) 0 (nevidljive pri uvecaniu 10 x)
SRPS EN SO4628-5(liuspanie) 0 (nevidljive pri uveianiu 10 x)
Debliina suvoq filma, um 133 130 128
Prianjanje (sRPS EN rSO 2409) 0 0 0

Rezultati anta sistema u komori
Ocenjivanje posle ispitivanja prema
SRPS EN ISO 9227 - NSS ispitivanje

Ploda 7 PIo6a 8 Ploda 9
trajanje ispitivanja: 240 sati

SRPS EN ISO 4628 - 2 (stvaranje plikova) 0 (nema)
SRPS EN ISO 4628 - 3 (zardalost) Ri 0 (zartlala povrsina 0%)
SRPS EN ISO 4628 - 4 (poiava naprslina) 0 (nevidljive pri uve6aniu 10 x)
SRPS EN ISO 4628 - 5 (liuspanje) 0 (nevidljive pri uve6anju 10 x)
Debljina suvog filma, pm 120 123 125
Prianjanje (SRPS EN ISO 2409) 0 0 0
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2.5. Rezultati is ritivania sistema nanetoq na pocinkovane povrsine
Karakteristika Ploda 10 Ploda { 1 Ploda 12
Debljina suvoq filma, um 112 122 130
Prianjanje (SRPS EN ISO 2409) 0 0 0

3. TUMAEENJEREZULTATAISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja ploda sa nanetim za5titnim sistemom boja:

,,ULTRA METAL POLIURETAN DIRECT MF 150" 2x60 pm

moZe da se zakljudi:

- da navedeni sistem ISPUNJAVA zahteve standarda SRPS EN ISO ,12944-6:2018 za
kategoriju atmosferske korozivnosti C2 - DUGI (H) vek trajanja (od 15 do 25 godina), C3 -
SREDNJI (M) vek trajanja (od 7 do 15 godina) i C4 - KRATAK (L) vek trajanja (do 7 godina) i

- da prianjanje na pocinkovanim povriinama ZADOVOLJAVA.

Prema SRPS EN ISO 2409 prva tri stepena (,,0",,,1" i,,2") su zadovoljavaju6a.

lzloieni rezultati se odnose isklju6ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sludaju kada je ono izvrieno u prisustvu predstavnika Laboratorue.
lzveitaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanie materijala.

Beograd, 22. 1 1.2023. godine

Rukovodilac ispitivanja 7

ilAvo,{
Milorad Dusi6, dipl.ini.

kraj lzve5taja o ispitivan.ju -
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